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O planeta vive um momento delicado, onde discussdes englobando a poluigdo e a
degradacgao ambiental passaram a estar mais presentes na sociedade. Na construgao
civil ndo é diferente. A extracdo de recursos naturais como areia vem prejudicando
leitos de lagos e rio, bem como, seus arredores. Destacam-se, entdo, novas
tecnologias criadas para tentar combater a destruicdo e o desperdicio abusivo de
residuos prejudiciais ao meio ambiente. Isto posto, a substituicdo da areia natural por
areia de britagem mostra-se uma opg¢éao sustentavel, assim, nota-se a importancia de
um estudo de caso que tragam experimentos e dados reais. Portanto, no presente
trabalho efetuou-se a analise experimental e comparativa da influéncia do emprego
de areia industrial em substituicao parcial (0%, 25% e 50%) a areia natural no concreto
convencional. Foram realizadas analise de resisténcia a compressao e absorgao de
agua dos concretos, com tempo de cura de 28 dias. A partir dos resultados de
caracterizagao é possivel afirmar que tanto a areia natural quanto a areia industrial
sao classificadas como médias, apresentando comportamento semelhantes
Analisando os ensaios de compressao uniaxial, observa-se que apresentou um
acréscimo de resisténcia nos corpos de provas com substituicdo de 50% da areia
natural pela industrial enquanto tivemos um decréscimo nos corpos de prova onde se
substituiu apenas 25%. Para, o ensaio de absorgédo de agua por capilaridade verifica-
se que o concreto produzido com teor de mistura de 50% apresentou um valor menor
que o teor de referéncia, enquanto a mistura com teor de 25% resultou em uma
absorcao superior. Podemos avaliar que o concreto com maior substituicdo obteve
resultados superiores ao concreto referéncia em todos os ensaios realizados.
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